
 

 
 

Протокол проведения испытаний № А 20/41 
 

Материал: Крупа манная марки «Н» 
 

Раздел 1. Постановка задачи. 
1.1 Свойства исходного материала: сухой порошок, насыпная плотность ≈0,75 г/см3; 

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: частицы произвольной 

формы размером менее 500 мкм; 

1.3 Поставленная задача: Определить эффективность рассева на Анализаторе А 20 на базе 

ВПС. Требуемая эффективность – не менее 90%. 

 
1.4 Перечень оборудования:  

 

                                    Рис. 1 Анализатор А 20 на базе Вибропривода ВПС 

 

Раздел 2. Проведение испытаний. 
 

Рассев материала на А 20 на базе ВПС 

2.1 Масса пробы: 100 г; 

2.2 Время рассева: 5 мин; 

2.3 Продолжительность подготовительных и заключительных операций (на каждый 

цикл рассева): 1 мин; 

2.4 Производительность (с учетом подготовительных и заключительных операций): 10 

проб/час. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Результаты испытаний: 

 

 

 

Рис. 2. Продукт рассева 

 

 

Рис. 3. Гранулометрический состав продукта дробления. 
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